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Der Floor Wood ist ein hochwirksames Pflege- und Versiegelungsmittel fiir gedlte und gewachste HolzfuBbdden. Er ist
sowohl einmalig zur Versiegelung als auch zur monatlichen Unterhaltsreinigung von Holzbdden geeignet

Bei gedlten und gewachsten Holzbdden ist eine regelméfige Pflege unerlésslich.
Aus folgenden Griinden:

1.Um die Werterhaltung der Holzbdden zu gewdhrleisten

2.Damit das Holz richtig genahrt wird und dadurch satt ist, d. h. wenn etwas darauf auslauft, kann es sich nicht so stark
vom Boden aufgenommen werden, als wenn das Holz ungesattigt ist.

3.Weil er beansprucht wird, die richtige Pflege verleiht ihm einen zusétzlichen Schutz vor Schmutz und duf3eren
Einflissen.

Damit er seine optimale Wirkung entfalten kann, sind einige Hinweise zur Anwendung zu beachten:
Fur die Versiegelung von HolzfuBBbdden (erstmalig)

WICHTIG: Vor der Versiegelung mit den Floor Wood ist zu empfehlen, wenn nétig, eine Grundreinigung des Bodens
durchzufiihren. Zur griindlichen Reinigung empfehlen wir:

In erster Linie den FuBboden mit dem Cleanslider und unserer Staubfaser Nr. 1 trocken , nebelfeucht oder mit einem
Staubsauger gut reinigen.

Reinigungsempfehlung fiir leicht verschmutzte und beanspruchte Boden
S * Va Flasche Floor Intensiv auf 2-3 | lauwarmes/warmes Wasser geben und
AR einen zweiten Eimer mit klarem, Iauwarmem n Wasser fiillen

o Mlt Bodenfaser kurznass Nr. 4 (lelcht auswri 'gen) den Boden bzw die
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Reinigungsempfehlung fiir stark verschmutzte und stark beanspruchte Béden

¢ ¥> Flasche Floor Intensiv auf 2 | lauwarmes/warmes Wasser geben und einen zweiten Eimer mit klarem, lauwarmem
Wasser flllen
¢ Mit Bodenfaser kurz nass Nr.4 (leicht auswringen) den Boden bzw. die stark verschmutzten Stellen benetzen

Wichtig: Immer nur einen Teil des Bodens bearbeiten und etappenweise vorgehen

» Nach 3-5 Minuten Einwirkzeit die benetzten Stellen mit feuchter Bodenfaser Intensiv Nr. 5 griindlich und kréftig
reinigen, diese Bodenfaser muss auch mit der Floor Intensiv-Mischung benetzt und gut ausgewrungen werden

 Mit feuchter Nassfaser kurz Nr. 4 den gel6sten Schmutz aufnehmen. Mit dem zweiten Eimer mit sauberem Wasser
sowie einer sauberen/griindlich ausgewaschenen Faser (gut auswringen, nicht zu nass nachwischen) den
Restschmutz entfernen, nach Bedarf mehrmals wiederholen, bis Sie das Gefiihl haben, dass der Boden sauber und
natlirlich aussieht.

¢ Nachtrocknen mit der neuen Boden Finishfaser (um noch einmal den Restschmutz von der Oberflache abzutragen)

Friihestens ' bis 1. Stunde, der Boden sollte trocken sein, nach der Grundreinigung kénnen Sie den
HolzfuBBboden wie folgt mit dem Floor Wood versiegeln:

e Einen Eimer mit 1 | lauwarmem Wasser und ' Flasche Floor Wood vorbereiten

o Nassfaser kurz Nr. 4 sauber (gut ausgewaschen, mdglichst trocken) mit der vorbereiteten Wischversiegelung
benetzen und gleichmaBig auf dem grundgereinigten FuSboden verteilen

» Wichtig: Den HolzfuBboden mindestens %2 - 1Stunde trocknen lassen, bis alles eingezogen ist bevor man ihn wieder
betritt, ggf. Fenster 6ffnen und Raum gut durchliiften

Selbstverstandlich besteht auch die Moglichkeit, einen Tag nach der Grundreinigung den Boden zu pflegen, da es
ein groBBer Aufwand ist. Wichtig ist auf jeden Fall, den Boden mit der Staubfaser Nr. 1 oder mit dem Staubsauger
zu sdubern.

In Ausnahmefallen, wenn das Holz z. B. véllig ausgetrocknet ist und gar keinen Schutz mehr hat, kann der Floor Wood
auch im Verhaltnis 1:1 (2 Flaschen Floor Wood auf 1 | lauwarmes Wasser) mit einer gut ausgewaschenen Nassfaser kurz
Nr4 aufgetragen werden. Wichtig ist auch hier, dass der HolzfuBboden nach dem Auftragen komplett trocknen kann,
bevor er wieder betreten wird. Das ist wichtig, damit der Floor Wood optimal wirken kann.

Alle nicht behandelten oder gewachsten und gedlten Holzoberflachen wie z B. der Esstisch, Schranke, Kommoden,
usw. kann man nach dem gleichen Reinigungsprinzip wie oben beschrieben reinigen. Nachdem die Oberflache
sauber ist, kann man hier die entsprechende Versiegelung durchfiihren.

Bei der Versieglung von solchen Oberflachen empfehlen wir, das Produkt pur auf die Holzoberfldche aufzutragen.

Unterhaltsreinigung von HolzfuBbdden (max. 2-mal im Monat)

WICHTIG: Der Floor Wood ist nicht fiir die tégliche Bodenreinigung geeignet, er sollte hochstens 2-mal im Monat
verwendet werden — wenn man den Boden wider auffrischen mochte.

Fir die alltégliche Bodenreinigung empfehlen wir den Einsatz des CLEA*R Floor. Lediglich einige wenige Tropfen im
Wischwasser reichen bereits fir die Reinigung aus.

Falls Sie den Floor Wood zur Unterhaltsreinigung einsetzen méchten, sollte der Boden zuvor mit der Staubfaser Nr. 1
oder mit dem Staubsauger von Staub u. A. befreit werden. AnschlieBend:

* 2 - 3 Dosierkappen Floor Wood in einen Eimer mit ca. 1- 1,5 Liter lauwarmem Wischwasser geben

» Den FuBboden mit dem Cleanslider und Nassfaser kurz Nr. 4 (gut auswringen) gleichmaBig wischen und fiir diesen
Vorgang bitte keinen CLEA*R Floor verwenden.

* Die feucht gewischte Oberfldche einige Zeit ruhen lassen, bis sie ganz trocken ist und erst dann wieder betreten

WICHTIG: Bitte Bodenfaser nach jedem Gebrauch mit Floor WOOD immer mit Pow:
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